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Lingkup  Akreditasi Lokasi 1

Bidang pengujian Bahan atau produk
yang diuji

Jenis pengujian atau 
sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,
teknik yang digunakan Keterangan

Fisika/Kimia Batubara Total Moisture ASTM D3302/D3302M-17                
Moisture in Analysis ASTM D3173/D3173M-17               
Ash ASTM D3174-12               
Volatile Matter ISO 562:2010                      
Fixed Carbon ASTM D3172-13 butir 7.4              
Total Sulfur ASTM D4239-17  (Method A)               
Gross Calorific Value ASTM D5865-19              
Hargrove Grindability Index (HGI) ASTM D409/D409M-16                     
Size Analysis (50 mm, 31,5 mm,  2,36 mm) ASTM D4749-87 (2012)                               

Catatan :
Preparasi Batubara :    ASTM D 2013/D2013M-2012
Lingkup  Akreditasi Lokasi 2
Kimia Logam Timah Timbal (Pb) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)

Besi (Fe) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Stanum (Sn) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Aluminium (Al) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Arsenik (As) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Bismuth (Bi) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Kadmium (Cd) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Tembaga (Cu) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Antimoni (Sb) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Seng (Zn) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Indium (In) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Cobalt (Co) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Perak (Ag) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
Nikel (Ni) IK-09-LMB08-11 (Metal analyzer OES)
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Lingkup  Akreditasi Lokasi 3

Bidang pengujian Bahan atau produk
yang diuji

Jenis pengujian atau 
sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,
teknik yang digunakan Keterangan

Fisika/Kimia Batubara Total Moisture ASTM D3302/D3302M-17               
Moisture in Analysis ASTM D7582-15              
Ash ASTM D7582-15               
Volatile Matter ASTM D7582-15               
Fixed Carbon ASTM D7582-15        
Total Sulfur ASTM D4239-17  (Method A)               
Gross Calorific Value ASTM D5865-19              
Hargrove Grindability Index (HGI) ASTM D409/D409M-16                     
Size  Analysis (50 mm, 31,5 mm,  2,36 mm) ASTM D4749-87 (2012)                               

Catatan :
- Preparasi Batubara : ASTM D 2013/D2013M-2012 (IK-09-LMB16-01)
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